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YTONG, marchio del gruppo Xella, € leader mondiale nella produzione di cls cellulare
con 90 anni di storia e 90 stabilimenti. Dal 2012 produzione anche in lItalia.

YTONG  multipor’ UR" "s‘a
mattON

Produzione e commercializzazione

di calcestruzzo aerato autoclavato
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Storia del calcestruzzo cellulare o A.A.C. (da WIKIPEDIA)

Il primo tentativo di produrre un calcestruzzo alleggerito fu brevettato in Cecoslovacchia da E.
Hoffman nel 1889. ... sabbia silicea, calce e cemento ... L'aerazione era prodotta ... con
polvere di alluminio, che si affermo come il mezzo che produceva la piu controllabile aerazione
... (alto isolamento termico). ...

Negli anni venti, in Svezia, a causa di un'eccessiva carenza di legname da costruzione
dovuta alla deforestazione, I'architetto Johan Axel Eriksson intraprese ricerche su materiali da
costruzione alternativi; nel 1923, per sveltire la stagionatura dei campioni di calcestruzzo
decise di utilizzare un'autoclave, ottenendo quindi un risultato totalmente inatteso, con un'ottima
resistenza a compressione [,

Nel 1924 Eriksson brevetto il suo procedimento con il nome di "poren betong"” (in svedese
cemento poroso), e nel 1929 lo commercializzo sotto il nome "Ytong*.

~ IICALCESTRUZZO  -non brucia
CELLULARE - non deperisce con l'acqua
" come alternativa al - facilmente lavorabile

~ LEGNO - leggero e isolante
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Agente espansivo 0,05% 03 Cos'é I "AAC ?

Anidrite CaSO, 1%

Calce CaO 5-15%

1 m3 materie prime

5 m3 prodotto

aria
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La produzione del calcestruzzo cellulare

Materie prime:

acgua e sabbia
g o miscela di sabbia

() acqua
) calce

(" cemento

() agente aerante

colata sviluppo presa
e formazione dei pori

= =]

indurimento taglio
in autoclave

e &

impacchettamento immagazzinamento

dosaggio
dei componenti

[ 6) ] miscelazione
"
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L e soluzionl costruttive
INn calcestruzzo cellulare
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GAMMA PRODOTTI - DENSITA - CARATTERISTICHE
MURI di MURI
1
'II'SEORLI\';‘I‘ II\(/I:E)NT D TAMPONAMENTO MeU_IEQFIQ’ADI\;I\éIZS;ERI PORTANTI
MONOSTRATO ANTISISMICI
350
kg/m3 o’
. ' » 9
& T A4
Blocco Blocco Blocco portante  Bjocco portante ivisori Blocco
Pannello tamponamento tamponamento ~ Z0na2-3-4 Zona 4 ?rll\:::r?,? portante
isolante CLIMAGOLD  CLIMAPLUS ___ SismiCLIMA THERMO Zona 1-2-3
SISMICO
: RESISTENZA
Trasmittanze U parete - Tamponamento e cappotto

fino a 0,15 W/m2K

0,042

0,045

e muri portanti in zona 4

0,072 0,078 W/m2K 0,108 0,120
300 325 kg/m?
18 19 kg/cm?

0,135

34 39 44 50

0,143
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YTONG e un SISTEMA COSTRUTTIVO

Per sistema costruttivo s'intende una serie organizzata di

conoscenze tecniche e difasi esecutive
per mezzo delle quali puo essere realizzato un edificio.

| sistemi costruttivi si differenziano tra loro per |

materiall, lamanodoperace le attrezzature
Impiegate.
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Calcestruzzo cellulare — 1l sistema costruttivo

blocchi (1-5), elementi speciali per irrigidimenti (3-4) e architravi armati
(2), pannelli isolanti (7), lastre solaio (6), malte collanti, rasanti e intonaci.

YTONG v
— YTONG' *YTONG' * i T
: LI0ME
- 1 1‘ [ !
— 1 0 = ‘ l
U i i

Solo 7 elementi per un o y .
sistema costruttivo completo Soluzioni per tutti | settor

Sono disponibili anche sistemi di fissaggio per falsitelai e serramenti, armature
metalliche per il rinforzo delle murature e ovviamente gli attrezzi di posa.



Posare in modo pulito e veloce — il giunto sottile

l ' b\ ' | motivi
&, Leggerezza del blocco
‘a “a Dimensioni del blocco (solo 8 pz/mq)

Incollaggio a giunto sottile 2-3 mm

| vantaggi del «giunto sottile»

Resistenza meccanica
Isolamento termico e acustico
Velocita di posa

Cantiere piu semplice e pulito

Planarita delle pareti



Edilizia Innovazione Qualita ‘. ?I'.‘ﬂ%‘

LIGURIA
per eriission/ zero

Lavorabilita:
sagomare con facilta...
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Murature monostrato
di TAMPONAMENTO

4 o

KN
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Sistemi per tamponamenti esterni e divisori interni Ytong

————

CORREZIONE PT

d t;;f___

INTONACI

LAVORABILITA’

|

PARTENZA
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Tamponamento esterno monostrato Ytong
Isolante termico e ignifugo

Pareti monostrato |solant| con correzione
dei ponti termici con un semplice
sistema di montaggio

Pilastri y Travi e cordoli
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Edifici nZEB - dove migliorare?
Manuale Ytong

ponti termici
s l i

— 1 -
L S

Eliminazione
ponti termici

3.3 Abaco ponilf fci: dettagli pr lcal:
Pilasti correnti

Finestra in battuta e in luce
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Correzione ponti termici di tamponamenti monostrato

ORGENZA MAX 1/3 dello
ess. del BLOCCO Y G
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FISSAGGIO ANTI-RIBALTAMENTO DELLE MURATURE A PILASTRO/SETTO

TAMPONAMENTI:
CON TONDINO IN
FERRO PER GETTI

V- D))

TRAMEZZE:
CON MOLLA GALVA YTONG
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Correzione Ponte Termico:

Isolante e tavella Multipor

S R OIS

Isolante e tavella: Multipor:

- ideale per settiin c.a. - ideale per travi e pilastri
- compatibile con intonacatura - compatibile con rasatura

esterna armatura esterna
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Murature monostrato
PORTANTI
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Murature esterne in calcestruzzo cellulare
Muri portanti monostrato — nuovo blocco SismiCLIMA

Blocco liscio
con maniglie di
sollevamento

Trasmittanza termica e periodica:
30 cm U=0,27 W/m?K Y;,=0,06 W/m?K
40 cm U=0,20 W/m?K Y,.=0,02 W/m?K

Conducibilita termica A=0,084 W/mK @

U Parete monostrato senza bisogno
di cappotto

O Muratura portante senza bisogno
di strutture in c.a.

[ Rasature armate dentro e fuori
O Velocita di posa
1 Ecosostenibile certificato
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CLIMA
Architravi prefabbricati YTONG
Incollare gli elementi alla muratura utilizzando sempre le apposite cazzuole AAC
Architravi
Architrave non portanti
portante ribassati

L’appoggio minimo degli architravi: '

(per muratura di tamponamento e
\ tramezzatura interna 15-20 cm

"'\ Oper muratura portante € di 25 cm
o
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Architravi gettati in opera con blocchia U

- F &




INSENSIBILE
AL FUOCO

CLIMA
Pannello termoisolante in idrati di silicato di calcio
Pannello minerale, non fibroso Q Ecosostenibile e salubre
e monolitico @nature lus
J furbetterir‘vpi.-w
Poroso, altamente Durabilita nel tempo,

permeabile al vapore p = 2 3
e igroscopico :

9 insensibile ad acqua,
insetti e fuoco

Sicurezza antincendio e
protezione al fuoco

Ignifugo
Euroclasse Al

Buon isolamento
termico invernale

Benessere Invernale ed Estivo
A =0,039-0,042 W/m-K —c.s.: 1,3 kJ/kg K Ottimo isolamento
Densita: 95-115 kg/mc 9 termico estivo

Rigi_do | Buona resistenza in
Resistenza a compressione facciata, basse dilatazioni
2 200-300 kPa e “non suona vuoto”
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Elevata traspirabilita al vapore

Le molecole di vapore acqueo escono attraverso la porosita
della parete, le gocce d’acqua invece non possono passare.

Multipor

Calcestruzzo armato
EPS
Legno pressato
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TETTI E COPERTURE

ISOLAMENTO INTERNO

:

SOLAIFREDDI E GARAGE

SN 8

PONTI TERMICI
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TETTI E COPERTURE

:

SOLAIFREDDI E GARAGE

SRR B

}

.,’$€.. % 1

PONTI TERMICI
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Il sistema a cappotto Multipor
RASATURA ARMATA
Malta Leggera MULTIPOR con rete d‘armatura

Consumo circa: 3-4 kg/mz
Spessore nominale: 5 mm ’
Spessore minimo: 4 mm

Posizionamento rete: nel terzo esterno
Spessore minimo ricopertura rete: 1 mm

Rete in fibra di vetro da 160 g/mq
resistente agli alcani e certificata

Sovrapposizione min. riprese: 10 cm

Applicazione “fresco su fresco” per
garantire copertura della rete.
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TETTI E COPERTURE

ISOLAMENTO INTERNO

:

SOLAIFREDDI E GARAGE

SRRRIETRARN B
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Correzione ponti termici di tamponamenti monostrato

ORGENZA MAX 1/3 dello
ess. del BLOCCO Y G
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TETTI E COPERTURE

:

SOLAIFREDDI E GARAGE

-

O HHE

PONTI TERMICI

CAPPOTTO ESTERNO




Vincoli geometrici Vincoli architettonici Condominio...
no spazio esterno edifici vincolati mancanza di accordo
distanze dai confini facciate complesse
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Isolamento interno di pareti esterne: la tradizione

=% >
8 ' N
} e
: o
Sotto struttura J
Lastra cartongesso 8 o
. - J.. N :[' jf":l:f‘
Barriera al vapore % S
Isolante :

Muratura esistente
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VIRV

VA,

n

W
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)

Temperatura superficiale della parete di
circa 4®° C: sulla parete fredda si crea
condensa

Posa isolamento interno e barriere al vapore...
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Possibili conseguenze dei sistemi con barriera al vapore mal installate
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ISOLAMENTO INJERNOI
IN MULTIPOR Ggl2  outie l

SENZA BARRIERA AL VARORE,. |
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Isolamento interno senza barriera al vapore
In pannelli minerali Multipor

Igroscopico e attivo capillare Ottima qualita dell’aria e
posa senza barriera vapore benessere in tutte le stagioni

9 Pezzi speciali per ponti termici

Mo TSN S
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Check-list isolamento interno Multipor
Verifica igrometrica con simulazione dinamica UNI EN 15026:2008
“Prestazione termoigrometrica dei componenti e degli elementi di edificio - Vahktazione del
trasferimento di umidita mediante una simulazione numerica”

La presents verfica, relativa allspplicazions di coibertmzions intema di una chiszura sstama (parsts
werticale o solaio arzzontalefinciinatn) senza bariera al vapars inssma, ha la finalith i verificars lasserza di
acgumdi di gendsnsa interstiziale el clomentc analizzats, soma prevists dalla UNI EN 13728 nel casein
i nan risadti soddisfatia |a verfica mensile (metoda d Glaser], 3 sensi del O.Lgs. 1922006 = successini
simulazione dinamica & candotta cen softwars Wik 8 PRO Ver, 5.2

gomament nazicral o locali.

ag
siluppern dal Fraurkaier [BP.
FedsromieXella o =~ 0000000000000 Dama [
Tipologia Edificio: 0 nuova costruzione | esistente — Citta:
Indiirizz dell'Edificio:
Por sasi padtioglay 5 .
: - P = Siratigradie . .
Commitiente: ____ Progettista: SeSaia o calocis sacondh N Gy e Torag "R S S slogarn disegna o ge
Emsil Tel. Strato f finty, ) ) tagio o
"a suparficie estama |
fasah pitty
La werifica viane capguita normakments eniro 1015 giomi lvoraivi dopo ka ricezione pressa luficic tocrico Rasatura softile mineras 1 py "SI, Pitturs) attusle o presunto: A
WTONG. | rizwitnsi verranna mandas alls persona di cantatts & al referants di zons indicati sopes wis Email, Al [prec " H Fittura minergle {lipo ai silicati) "amang,
erisare) ) 3 Pittura aceil 2 180nieg
Scheda numers ___di__ (deve essere Inviata una scheda per ognl tipo dl chiusura da Isolare). T e serilies R & . et 2?.;:7,”‘”5 vayig
Precisare di seguito le caranerisache ol ognl singola chiusura oa Isolam. Colors finale facciaty Ssterna: O Bianco - cpg e fnn?]a:o_mpbmpmm < Etratigry,
- - Chiaro 0 Sryrg Verifiog 0N tig, Offiargy N
Spessore isolante appicate™: 0 B0mm L 100mm O _mm Fresunta nugvs finiturs inerna dop : E'n[:’ aas'i’l”'&vztile = nn'"'@dacigum = Viene
* per spessori minoe o uguali a #) mm la verifica potebbe sssers amessa in quamo nan necsssaria in base Rasatira ammata con Maita aver eseguitn Iz coibentszions; ':;_.‘,de”"'"wﬂim;m p“'gemlrzl o _“:‘_’s_ﬁsguipo 2 ragog
alla stratigrafia. alle condizioni climagche {normalments con cbimi di pianural = alle condioni al confoma. " . LEQgera - . ) " S, Ny e da o, ‘a
- A . o1 Fitturs &i siboati su panneiio & Mullpor + fiturs (precisare) aPpicarin, on SOstuisog P del
Superficie massima chiusura coibentata [ m#]: ca._ m2 Altro (pracs olants grezzg Cartongssss - |y —— di"“aﬂﬁlbnpc,’ﬂ PN joen e i
Dove viene apphicata la cobentazione: 0 Interrato 0 Pianc terra | Fiani superion 0 Tetto e} ——— - Firogesso — Edallsxeﬂﬁ'a";fnesraﬁ Moy o i
- ———— ta a
Altezza edificio {fuori terra) - 0 < 10m 1 10-20m | = 20m Anno di costruzione: Informazioni specifiche 50l metodn i calogly £l e cssore Mangag - 1 sssers Segui
Lo - - i — dlima intsmg: [~ i 4 dhaf y e Ja
Preserza di mufia Presenza di salumidita di risalita 0 Presenza di infiltrazioni s:l;a"ncfn’:;%:ﬁ?om usati | parsmsty standard e . Senzig Tecnim T ’Cnmmmeme &
M 15025 = ard di temperatyr, o G - Emgi i
0 Mord Procisar i o - - 2 B Umnidita relativg Previsti Al ey N
O0ND M-E ' esare il caricofvello oi umigis- Umichts e, I T ,Bm'u@'ﬂ‘aﬂnm
Orientamento chi rete o falda inclinata): 0 Ovest o Est impianto .- ™a norma St
entamento chiusura (parete o falda inclinata) esd =0 EB . . pi VMG o PrEsents | previsty Iz | Umidity ntemna atig L
h Fer spessor dj i . B o .
1 Sud e Fon O Bakante mangice o Bp o g o Ik Linty,
“pere dicalare & coneols dal umeits e "8 lretlezione o un MRt & veoag "’"Uﬂumﬁ;r??f:,‘,‘:ﬁnermiﬁ,,. ”
aziane son TR diolly geqn o) SOy
L B g,

La facciata & ombreggiata da alini edifici o piante: 0 511 NO Mote: e

N R 1 c350 i edific

La facciata & s tta & forte vento a'o ia battents: 0 51 0 NO Note: Y 0 NUv, J3 si "

oggef peopg! _— fupstiors allumidit o e;ui"i;'"l-ﬂugnne PIEEUME un'umidits jna; .

La facciata & protetia da gronda sporgente: 0 S1L NO  MNate: Aggunta a regims, il nei matariaf pig sita,
la hatls Sr1. - vrong

LY TR ——" r—

NE: s2 aisponiblle, Inviar: documentazions folografica delle factiate esteme @ Ieme deif sdificio.
Tol 036452007 Fax 0354233950 i Wsﬂﬁmq_gg
el
VoG tectaci@uaty

Xella halla SLI. - YTONG
ViaA. Vespucol 25 - DOS0 Cramsctbio - BQ
“acria com
.

la verifica potrebbe essere omessa in gquanto non necessaria in base

" per spessori minori o uguali a 80 mm
alla stratigrafia, alle condizioni climatiche (normalmente con climi di pianura) e alle condizioni al contorno.



Edilizia Innovazione Qualita .. ﬂ:fﬁ%.

LIGURIA

per eriission/ zero

Il sistema di isolamento interno Multipor
IMPIANTI ELETTRICI, VENTILAZIONE E IDRICI
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Esempio di applicazione di Multipor interno
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- KlimaHaus
. CasaClima"
I 4 R
— ———

VERONA - primo appartamento certificato CASACLIMA R — Multipor sp.12



de | it

KlimaHaus
CasaClima®

PROGETTI 2017

ARCHIVIO

AGENZIA CASACLIMA
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WINNER

e ASEWE e ==

WA

y

Asilo infantile di Levaldigi

Classe CasaClima/Certificazione CasaClima R School
Committente: Comune di Savigliano
Ubicazione: Savigliano (CN)

gettazione architettonica Geom. Federica Brizio

Consulente energetico CasaClima:  Arch. Dario Costamagna

P.Ind. Federico Fea

LIGURIA

per eriission/ zero

AWARD # 2017
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Casaéiém:yausQ'

§
PROGETTI 201 v ﬁw,' ' . A : i L' r ’_l_‘ i
ARC»HI\»IIog 101 el :. imm][!iﬂ& f- l- ‘53

AGEN VASACLIMA

\ ' L intervento ha interessato la ristrutturazione un edificio

& .
L
3

Asilo infantile di Levaldigi

@ risalente al 1926, da sempre adibito a scuola per | Infanzia
nella frazione di Levaldigi, Comune di Savigliano. Attraverso il
percorso del protocollo di sostenihilita CasaClima School R
N l'edificio ha raggiunto alti livelli di efficienza energetica e un
é miglioramento della qualita indoor.
A causa del vincolo imposto dalla Sovrintendenza dei Beni
m Architettonici nella riqualificazione dell "involucro si & deciso di
a H intervenire in massima parte con una coibentazione dall
o “interno delle pareti in mattone pieno esistenti, utilizzando
pannelli minerali a base di silicati di calcio

AWARD # 2017
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Multipor COMPACT

La soluzione antimuffa in spessore ridotto - sp. 3-4cm

Analisi termica SENZA Pannello Multipor

'S
Pt
prd gy

(/

=
)
¥

~ Analisi termica CON Pannello Multipor
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Isolamento interno in pannelli minerali Multipor
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TETTI E COPERTURE

ISOLAMENTO INTERNO




Edilizia Innovazione Qualita ..

RESISTENZA AL FUOCO
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D.M 16.02.2007 = Il Fascicolo Tecnico

COSTRUIRE IL FUTURO, RIQUALIFICARE LESISTENTE multiper’  YTONG'

FASCICOLO TECNICO

012014

XELLAITALIA S.rl

RESISTENZA ALFUOCO
DELLE MURATURE NON PORTANTI IN BLOCCHI
IN CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO DI PRODUZIONE XELLA

1l presents documento & state redatto & revisiozato dalla societs FSC Engineering Srl
per conto di Xella Italis Srl

Data: 30072014

Acund

c FSLENGINEERING SRL
PPE A STRICIIE CONERL TG
Prof. Izz. Paclo Setti

Elanco professionisti 2° MI-10412-1:20747
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ISTITUT®
GIORDANO

ISTITYT®
GIORDANO

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE N. 323472/3714FR RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE N. 323473/3715FR
Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 01/04/2015 Luogo e data di emissione: Bellaria-igea Marina - talia, 01/04/2015 - -
Committente: XELLA ITALIA Sr.. - Via Zanica, 19/K - Locaiits Padergnone - 24050 GRASSOBBIO Committente: XELLA ITAUA S, - Via Zanica, 19/K - Localita Padergnone - 24050 GRASSOBBIO S p . l I l I n I I I l O R !
(86) - talia (86) - htalia d . “
: - -
Denominazione del campione: Solaio predalle protetto all'intradosso con pannello isolante protetto all - _?'
“MULTIPOR 045 60 mm" “MULTIPOR 045 60 mm'* - - -
- L.

Introduzione, Introdusione,
: : e —— 1 Hu 5 u FH
te "MULTIPOR 045 60 mm™ in confarrmits alle procedure indicate nella norma UNI EN 13501-2:2009 del solante "MULTIPOR 045 60 mm™ in conforma3 alle procodure indicate nella norma UNI EN 13501.2:2009
A
S e an E H E

e

X

1240 SU
ESTRU




Edilizia Innovazione Qualita 'cs{'le

LIGURIA

per erission/ zero

ISOLAMENTO TERMICO - cappotto a soffitto
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Isolamento termico e protezione al fuoco di
solai freddi con pannelli Multipor
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Isolamento termico e protezione al fuoco di
— solal freddi con pannelli Multipor




ISOLAMENTO INTERNO
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CLIMA
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TETTI E COPERTURE
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Resistenza al fuoco pannello Multipor a parete
a e Preparazione della parete
Test secondo EN 1364-1

Multipor lato fuoco Muro lato fuoco

(parete laterizio forato) (parete in blocchi in cls)


../prova parete laterizio forato/Rapporto di prova Multipor  lato fuoco  su mattoni laterizio 333960 - DOC.RISERVATO.pdf
../prova parete blocchi cls/Rapporto di prova Multipor su blocchi cls 333959 - DOC.RISERVATO.pdf
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a e Resistenza al fuoco pannello Multipor a parete
-Prova su muratura in laterizio

-Prova su blocchi forati di cls

Multipor lato fuoco (parete laterizio forato)

A



../prova parete laterizio forato/Rapporto di prova Multipor  lato fuoco  su mattoni laterizio 333960 - DOC.RISERVATO.pdf
../prova parete blocchi cls/Rapporto di prova Multipor su blocchi cls 333959 - DOC.RISERVATO.pdf
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. |
natureplus QE)C:J:T.”:: Il pacchetto

- certificativo
= di MULTIPOR

VOC emission

ACERMI® Minergie® A pannello

E—— MINERGIIE" ETA sistema a cappotto
R S S 2 | =

CERTIFICAT

rodun

Multipor gode

delle piu
importanti
certificazioni
= oggi disponibili.
a
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Durabilita e manutenzione dei componenti edili

Nuova Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD)
Stabilimento di Pontenure - PC

Edilizia Innovazione Qualita .‘ |smurob

2.12 Ambiente e salute durante l'uso

In base alle attuali conoscenze, il calr:.:estruzzo aerato SMWELT-PRODUKTDEKLARATION
autoclavato non emette sostanze nocive come, ad es.
i COV.

La radiazione ionizzante naturale dei prodotti Ytong
e estremamente ridotta e permette dal punto di vista
radiologico un utilizzo illimitato di questo materiale
(confrontare con il punto 7.1 Radioattivita).

YTONG Porenbeton
Xella Italia Sr . - YTONG

2.13  Durata di utilizzo riferimento (

In caso di uso normale, il calcestruzzo aerato
autoclavato Ytong ha una resistenza illimitata.
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3.

La formazione e lI'assistenza sono fondamentali per noi!

assistenza tecnica al progettista in fase di progettazione
assistenza tecnica in cantiere e formazione sul posto delle maestranze

accademia di formazione tecnico-applicativa al progettista e all’applicatore
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A VOSTRA DISPOSIZIONE

YTONG ACADEMY
ARCH. ALESSANDRO GARBERO
Field Engineer Xella Italia S.r.1. VISITE CANTIERE
366 360 7965
alessandro.garbero@xella.com

ANALISI TECNICHE

ING. MAURO SACCHETTI
Tecnico-commerciale di zona

393 915 2121 VERIFICHE TERMICHE

sbm.genova@gmail.com

ANALISI ECONOMICHE
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